REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO ™

CERTIFICADO

0.5% o menor absorcién de agua

Este Sello de certificacion provee
seguridad de que las muestras de este
producto cumplieron con los requisitos

para la certificacion de porcelanicos,
establecidos por la Agencia para
Certificacion de Revestimientos
Porcelanicos (PTCA):

@ = producto cumple con el estandar de
0.5% o menor absorcidn de agua, bajo
la prueba de laboratorio de la
Sociedad Americana para Pruebasy
Materiales - ASTM C373.

@ ElSello de certificacion sera utilizado
Unicamente en porceldnicos que
hayan sido sometidos para
certificacion y que cumplieron con el
estandar de absorcion de agua.

BUSQUE
PORCELANICO REAL

REVESTIMIENTO

ZQUE ES UN PORCELANICO PORCELANATO?

UN PORCELANICO...

También conocido como porcelanato, se define por los estandares
internacionales como “un revestimiento ceramico que tiene 0.5% o menor
absorcion de agua...”

Sin embargo, existen casos en los que productos se promocionany se
comercializan como porceldnico, pero no cumplen con este estandar.
Confusion en el mercado, fallas en la instalacion e inclusive problemas de
licitacion pueden ser el resultado del falso porcelanico.

Programa de Certificacidon de Porcelanicos

La Agencia para Certificacion de Revestimientos Porcelanicos (PTCA) provee
una manera para que los fabricantes y comercializadores demuestren que sus
productos si cumplen con el estandar de absorcidon de agua para denominarse
porcelanicos.

Los productos que obtienen la certificacion de PTCA pueden utilizar el Sello de
certificacion en su etiquetado, empaque y material promocional.

Beneficios

Este programa esta disefiado para beneficiar
directamente a los consumidores, asi como a los .. L

. o . ! Mas informacion:
fabricantes, distribuidores, instaladores y otros que www.ptcaonline.org
han sido afectados por las ventas de porcelanico falso.

Contar con una certificacion ayuda a combatir el
engafio causado por productos que se promocionan y
se venden como porcelanicos pero que en realidad no
lo son.
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CEBTIFICADO
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0.5% o menor absorcion de agua




